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WYJASNIENIA DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Numer ogloszenia: 21911 - 2017 z dnia 08.02.2017 r.
Nazwa zadania: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Glubczycach.

Dzialajgc na podst. art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace
pvtania dotyczace SWIZ:

Zapytanie I z dnia 10.02.2017 r.
PYTANIE:
1. Prosimy o podanie ilosci warstwy asfaltowej w kolorze ceglastym.
ODPOWIEDZ:
Nawierzchnig bitumiczng nalezy wykona¢ w kolorze standardowym.
Wykonane zostang dwie warstwy asfaltowe:

warstwa wigzaca - 4cm.
warstwa Scieralna 8 -3 cm.
PYTANIE:

2. Prosimy o podanie rodzaju betonu z jakiego ma by¢ wykonana podbudowa.
ODPOWIEDZ:
Skorygowano poz. 49 przedmiar robét drogowych zastosowano podbudowe z tlucznia kamiennego
0-31,5 mm.
Zamawiajacy umieszcza nowy przedmiar pod nazwg ,park skorygowany przedmiar 16.02.20177
PYTANIE:

3. Prosimy o podanie rodzaju nawierzchni mineralne;j.
ODPOWIEDZ:
Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoodporna o grubosci 25 mm kolor grafitowy.

PYTANIE:

4.  Prosimy o podanie minimalnych wymagan dla nawierzchni EPDM.
ODPOWIEDZ:
Minimalne wymagania dla nawierzchni EPDM - wysokosé¢ upadku minimum 3 m.

Zapytanie II z dnia 10.02.2017 r.
PYTANIE:
1. Prosimy o podanie wigkszych ilosci informacji dotyczacych kostki brukowej - rodzaj
kostki kamiennej.
ODPOWIEDZ:
Kostka kamienna nieregularna 4/6 szara I gatunek.
Kostka kamienna nieregularna 8/11 szara I gatunek.
Kostka kamienna nieregularna 18/20 szara I gatunek.

PYTANIE:
2. Prosimy o podanie rodzaju materiahu z jakiego maja by¢ wykonane rzezby plenerowe.

ODPOWIEDZ:
Rzezby plenerowe maja by¢ wykonane z metalu.



PYTANIE:

3. Prosimy o zataczenie schematu szafki SOU.
ODPOWIEDZ:
Dotaczono schemat o$wietlenia parku .

PYTANIE:
4. Prosimy o podanie koloréw dla nawierzchni EPDM.
ODPOWIEDZ:

Nawierzchnia w kolorze szaro-grafitowym.

PYTANIE:
5. Prosimy o podanie ilosci stanowisk stojaku rowerowego oraz materiatu z jakiego ma by¢
wykonany lub przestanie karty katalogowej.
ODPOWIEDZ:
Stojak rowerowy 5 stanowiskowy stalowy.

Zapytanie I1I z dnia 14.02.2017 r.
PYTANIE:

1. Czy Zamawiajgcy posiada zalgczone w postgpowaniu przedmiary w wersji edytowalnej,
zapisane w rozszerzeniu ath, lub PDF umozliwiajacym konwersje przedmiaréw do
programu kosztorysowego jesli tak to prosimy o ich udostepnienie zwlaszcza,
ze Zamawiajacy wymaga przedlozenia szczegotowego kosztorysu do oferty.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy umieszcza przedmiary w wersji edytowalne;j.
PYTANIE:

2. W zwigzku ze zlozono$cig przedmiotu zaméwienia oraz zwracamy si¢ z prosba
o przeduzenie terminu sktadania ofert w celu przygotowania rzetelnej i korzystnej dla
zamawiajacego wyceny zapewniajgcej wysoki standard ztozonych ofert przetargowych.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu skiadania ofert.

Zapytanie IV z dnia 14.02.2017 r.
PYTANIE:

1. Dokumentacja projektowa podaje, ze na trakcie pieszo rowerowym nalezy wykonaé
nawierzchnig¢ z mieszanek mineralno asfaltowych w kolorze ceglastym. Czy wymieniona
nawierzchnia dotyczy pozycji nr 34 przedmiaru robdt i czy ma zastosowanie tylko dla
warstwy $cieralnej?

ODPOWIEDZ:
Nawierzchnig bitumiczna obydwie warstwy nalezy wykona¢ w kolorze standardowym.

Zapytanie V z dnia 15.02.2017 r.
PYTANIE:
1. Czy Zamawiajacy moze doda¢ do SWIZ przekréj warstw podbudowy sitowni fitnas - jak
grubos¢ i z czego ma by¢ wykonana warstwa mineralna.
ODPOWIEDZ:
Warstwy konstrukcyjne: 10 cm warstwa odsaczajaca, 15 cm tluczen (0-31,5mm) oraz warstwa
mineralno- zywiczna wodoszczelna o grubosci 25 mm.
PYTANIE:
2. Czy Zamawiajacy moze doda¢ do SWIZ przekrdj warstw podbudowy placu zabaw dla
dzieci i workoutu - jak grubo$¢ warstwy poliuretanowej.
ODPOWIEDZ:
Warstwy konstrukcyjne: 10 cm warstwa odsaczaja, 15 cm tluczen (0-31,5mm) oraz warstwa
nawierzchni bezpiecznej o wysokosci upadku min 3 m.
Grubos¢ warstwy nalezy dostosowac do wysokosci upadku tj. 3m.



PYTANIE:
3. Czy Zamawiajacy wyraza zgodg aby na placach zabaw dla dzieci i workoucie wykona¢
nawierzchni¢ poliuretanowg wykonana na budowie z granulatu SBR i EPDM.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie nawierzchni poliuretanowej wykonana  z granulatu
SBR i EPDM.

PYTANIE:
4. Czy Zamawiajacy zmieni kolor nawierzchni na placach zabaw i workoucie na kolor
powszechnie stosowany np. ceglasty.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany koloru nawierzchni z uwagi na fakt zaakceptowania koloru
przez konserwatora zabytkow.

Zamawiajacy informuje, Zze udziclone odpowiedzi sy wiazgce dla wszystkich Wykonaweéw
biorgcych udzial w przedmiotowym postepowaniu, a w przypadKku rozbieznosci pomiedzy trescig
SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tre§¢é pisma
zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

7 up. Byrmistrza
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